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ESSE ARQUIVO EXPÕE OS RESULTADOS OBTIDOS PARA AS ANÁLISES DO:

CENÁRIO 2 – FATOR DE ESTABILIDADE E A CONVERSÃO COMO METAS DE OUTPUT E PERMANÊNCIA 

DAS LACUNAS DAS VARIÁVEIS DE INPUT



Considerando o fator de estabilidade

Obtivemos um banco de dados com 424 linhas ao se retirar os pontos de pouca relevância seguindo

Os critérios:

R1 Fator de estabilidade superior a 2

R2 Razão alimentação diferente de 1

R3 Razão molar inerte/metano superior a 4

R4 Velocidade espacial WSHV superior a 500

R5 Temperatura de calcinação inferior à 625 e superior a 1250

R6 Temperatura de redução inferior a 700

R7 Concentração de dopante ou promotor superior a 25
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Analisando apenas as linhas sem lacunas 
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Análise Apenas Ni sem desconsiderar as lacunas
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Análises sem dopante
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Análise considerando apenas os suportes com mais de 5% de frequência
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Análise da fase ativa de Ni somente com linhas completas
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Análise sem dopante - linhas completas
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Análise suporte com mais de 5% de frequência – linhas completas
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